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Durch Erlass des Ministeriums fir Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen — I11.1 — 30-05/48.74 — Nach RAP Stra und § 25 LADTG
vom 23.01.2023 fiir die hier aufgefiihrten Fachgebiete / Prifungsarten gem. RAP Stra 15 anerkannt. anerkanntes Prufinstitut fur

IFTA GmbH « WilhelmstraBe 98 a * D-44649 Herne

Remex GmbH

Betriebsstatte Oberhausen
Buschhausener Str. 158

46049 Oberhausen

IFTA-Projekt- Nr.:

Prifgegenstand:

Auftrag:

Auftraggeber:

Anlagenstandort:

Probenahme:

Sachbearbeiter:

Bitumen * Gesteinskdrnungen * Asphalt * Boden
RC-Baustoffe * Industrielle Nebenprodukte

Durch das DIBt notifizierte PUZ-Stelle
nach BauPG und LaBO

Mitglied im Bundesverband unabhéngiger

bu P Institute fiir bautechnischer Priifungen e.V.
- Gesellschafter der bupZert GmbH
ﬁ Beratender Gesellschafter:
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenber
Q( )' g g
09.11.2023

EIGNUNGSNACHWEIS

2307057

HMVA 0/32 mm

Erstellung eines Eignungsnachweises gem.

Ersatzbaustoffverordnung vom 09. Juli 2021 85 Absatz 4

Remex GmbH BS Oberhausen

Buschhausener Str. 158 Oberhausen

19.07.2023

S. Louis / P. Jansen

Hinweis: Dieser Eignungsnachweis besteht aus 18 Seiten und darf ohne schriftiche Genehmigung der IFTA-GmbH
nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die
untersuchten Prifgegenstande. Ruckstellprobenlagerung mindestens vier Wochen nach Probeneingang.

» Geschéftsfihrende Gesellschafter:

o Prifstellenleiter:
o Prokurist, Leiter U-Z-Stelle:

Anschrift: WilhelmstraBe 98 a, D-44649 Herne e Telefon: 02325 95688-20 e Telefax: 02325 95688-30 e E-Mail: mail@ifta-gmbh.de e Internet: www.ifta-gmbh.de

Dr.-Ing. Michael Gehrke Bankverbindungen:
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis GENO Bank Essen IBAN: DE37 3606 0488 0121 2080 00 BIC: GENODEM1GBE

Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE3EXXX

Dr.-Ing. Séren Holzwarth
Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen Amtsgericht Bochum HRB 19512
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Eignungsnachweis vom: 09.11.2023 technische Analytik mbH

H . WilhelmstraBe 98 a « D-44649 Herne
IFTA-Projekt-Nr.: 2307057 Tel.: 02325/95688-20 * Fax: 02325/95688-30
1. Anlass

Die Remex GmbH betreibt an der Betriebstatte an der Buschhausener Str. 158 in Oberhausen
eine stationare Aufbereitungsanlage zur Herstellung von guteliberwachten mineralischen
Ersatzbaustoffen (HMVA) fir den Tief- und StraBenbau. Zum in Verkehr bringen der
aufbereiteten Ersatzbaustoffe ist nach 85 der Ersatzbaustoffverordnung ein Eignungsnachweis
(bestehend aus der Erstpriifung und der Betriebsbeurteilung) durch die Uberwachungsstelle zu
erbringen.

Daraufhin wurde die IFTA GmbH mit der Erstellung des Eignungsnachweises beauftragt.

2. Probenahme/Analytik

An o.g. Aufbereitungsanlage wird durch die Remex GmbH folgendes Produkt hergestellt:
e Rostasche HMVA 0/32 mm

Am 20.07.2023 wurde durch Herrn Bicher der IFTA GmbH die Probenahme fir den
Eignungsnachweis durchgefihrt. Entnommen wurde eine reprasentative Sammelprobe der
Hausmullverbrennungsasche nach den Vorgaben der LAGA PN 98. Das Probenahmeprotokoll
ist der Anlage 1 zu entnehmen. AnschlieBend wurde die Probe der ALBO-tec GmbH zur
chemischen Analytik tGbergeben.

Die Analysenergebnisse des ausfihrlichen Saulenversuchs und dessen Auswertung sind der

Anlage 2 zu entnehmen.

3. Betriebsbeurteilung

Die Betriebsbeurteilung erfolgte durch Herrn Louis der IFTA GmbH am 04. September 2023 an
0.g. Betriebstatte im Beisein von Herrn Schéps und Herrn Bocker der Remex GmbH .

Im Rahmen der Betriebsbeurteilung wurden die Vorraussetzungen fur die zielsichere
Aufbereitung der Hausmiullverbrennungsasche (HMVA) nach den Anforderungen der
Ersatzbaustoffverordnung tberprift. Hierzu wurde die Betriebsorganisiation (Annahmekontrolle,
Lagerung und WPK), die verwendete Aufbereitungstechnik und die personelle Ausstattung sowie
dessen Fachkunde bewertet und dokumentiert. Die Dokumentation zur Betriebsbeurteilung ist

der Anlage 3 zu entnehmen.

4, Beurteilung

Im Rahmen der Durchfiihrung des Eignungsnachweises ist festzustellen, dass die Remex GmbH
an o0.g. Betriebsstéatte die Vorraussetzunges hinsichltich des eingesetzten Personals, der
Aufbereitungstechnik und der durchzufihrenden Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) zur

Aufbereitung undHerstellung von gitetiberwachten mineralischen Ersatzbaustoffen der
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Materialwerte HMVA-2 nach Maf3gabe des 810 Absatz 1 und 3 der Ersatzbaustoffverordnung
erflllt. Die hier untersuchte HMVA 0/32 mm ist gemaR Ersatzbaustoffverordnung in die Materialklasse
HMVA-2 einzustufen.

IFTA GmbH
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Probenahmeprotokoll
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Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse im Saulen-Perkolationseluat, berechnet

berechnet aus den Materialwerte nach EBV
Fraktionen 1,2 u. 3
Parameter Einheit  des ausfiihrlichen HMVA-1 HMVA-2
Sauleneluat nach
DIN 19528
L/F 2:1
Eluatanalyse

pH-Wert [-] 9,92 7-13 7-13
Elektrische Leitfahigkeit  [uS/cm] 6500 2.000 12.500
Chlorid (CI-) [mg/L] 520 160 5.000
Sulfat (SO4?) [mg/L] 450 820 3.000
DOC [mg/L] 77 -- --
Antimon [Mo/L] 49 10 60
Arsen [Mo/L] <3 -- --
Blei [Mg/L] 21 -- --
Cadmium [Mo/L] <1 -- --
Chrom ges. [Mo/L] 74 150 460
Kupfer [Mg/L] 660 110 1.000
Molybdan [mg/L] 360 55 400
Nickel [Mo/L] 17 -- --
Vanadium [Mg/L] 24 55 150
Zink [mo/L] 28 -- --

n.b. nicht berechenbar; n.n. nicht nachweisbar
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Tabelle 2: Untersuchungsergebnisse im Saulen-Perkolationseluat, Einzelfraktionen

o Fraktion 1 Fraktion 2 Fraktion 3 Fraktion 4
Parameter Einheit  Sauleneluat  Sauleneluat  S&uleneluat  Séauleneluat
DIN 19528 DIN 19528 DIN 19528 DIN 19528
L/F 0,3:1 L/F 1:1 L/F 2:1 L/F 4:1
Eluatanalyse
Trockenrtickstand [M.-%)]
Probeneinwaage Eluat [0]
Volumen Eluat [mL]
Saulendimension [cm]
pH-Wert b [-1 9,57 9,86 10,07 10,05
Elektrische Leitfahigkeit  [uS/cm] 14200 8220 2980 1640
Chlorid (CI-) 3100 110 25 36
Sulfat (SO4?) [mg/L] 2300 150 110 630
DOC [mg/L] 190 88 35 13
Antimon [Mg/L] 70 50 41 32
Arsen [Mo/L] 4.4 <3 <3 <3
Blei [ma/L] 29 23 18 <10
Cadmium [Mg/L] <1 <1 <1 <1
Chrom ges. [Mo/L] 230 65 34 21
Kupfer [ma/L] 1800 560 380 210
Molybdén [Mg/L] 1200 320 140 49
Nickel [Mo/L] 55 15 6,0 <5
Vanadium [mo/L] 3,0 25 29 21
Zink [Ma/L] 53 25 22 21
Tabelle 3: Verfahrensdatei
Parameter Einheit Verfahren
Eluatuntersuchungen
Eluat L/F 2:1 Uberkopf DIN 19529
Saulenperkolationseluat DIN 19528
pH-Wert - DIN EN I1SO 10523
elektrische Leitfahigkeit puS/m DIN EN 27888
Chlorid mg/L DIN EN 1SO 10304-1
Sulfat mg/L DIN EN 1SO 10304-1
DOC mg/L DIN EN 1484
Antimon mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Arsen mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Blei mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Cadmium mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Chrom mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Kupfer mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Molybdan mg/l DIN EN I1SO 17294-2
Nickel mg/L DIN EN I1SO 17294-2
Vanadium mg/L DIN EN ISO 17294-2
Zink mg/L DIN EN I1SO 17294-2

a) analysiert durch die ALBO-tec mbH; Probennummern 230808451+230808452
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ALBO-tec —

Technelogiezentrum for
Anciytik und Bodenmechanik GmibH

ALBO-tec GmbH. Aktienstr. 232, 45473 Mulheim an der Ruhr Ihr Ansprechpartner

Dr. Peer-Christopher Scheil

IFTA GmbH Tel: 0208/ 388 371-21
Herr Peter Jansen Email; peer scheifi@albo-tec de
Wilhelmstralie 98 A
44649 Herne Seite 1von 3
Projekt-Nr.:  IFT1_2001
17.08.2023
Auftrags-Nr.: 230808451
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projekt: Chemische Untersuchungen
Auftrag: Erstprifung HMVA; 2307057-EN-EBV
Probenehmer: Auftraggeber
Probengefal: PE-Eimer

Beauftragte Proben: 1 Sauleneluat Probeneingang: 10.08.2023

Priffungszeitraum: Beginn: 10.08.2023
Ende: 17.08.2023
ALBO-tec GmbH Geschaftsfihrung: Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft

Aklienslr. 232

45473 Midheim an der Rubr
fon (+49) 0208/3688 371-0
fam (+48) 0208/388 371-11
e-mail infoffalbo-tec.de

Dipl.-Ing. Klaus Welbelburg
Dr. Peer-Christopher Scheiff

IBAKN: DET4 4306 0129 D407 3845 00
BIC: GENODEMIBOC

olksbank Bochum Witten eG

(BLZ 430 801 29)

it -Mr: 407 364 500

Miilhelm an der Ruhr
Registargericht: Amtsgericht Duisburg
Handelsregister HRB 22 025
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ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Saile 2 von 3
Aufirags-Nr.: 230808451
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projakt: Chemische Untarsuchungen
Probenart: Wasser / Eluat
Tagebuch-Nr.: 230808451-001 Einheit Verfahren BG
Probenbezeichnung 2307057-EN-EBY
Matarial Siulenaluatl
Probenahmedatum 10082023
Physikalisch Chemische Kenngrélen aus dem Eluat
Eluatherstellung durchgefiihrt DIN 19529:2015-12
pH-Wert (Wasser/Eluat) 9,92 DIN EM 150 10523:2012-04 a1
Elektrische Leitfahigkeit (25" C) ysicm 6.500 DIM EM 27888:1993-11 1
Schwermetalle aus dem Eluat
Arsan, As (W) pgi =3 DIN EM 150 118685:2008-08 3
Blei, Pb (W) pagi 21 DIM EM 150 11885:2008-09 10
Cadmium, Cd {W) padl <1 DIM EM 150 11885:2008-09 1
Chrom gesamt, Cr (W) pgi 74 DIN EM IS0 11885:2008-09 5
Kupfer, Cu (W) pagi 660 DIN EM IS0 11885:2008-09 5
Mickel, Ni {W) pgi 17 DIN EM IS0 11885:2009-09 5
Zink, Zn (W) pgi 28 DIN EN |50 11885:2008-09 20
Malybdan, Mo (W) wgl 350 DIN EM IS0 11885:2008-09 5
Anfimon, Sb (W) (=1 43 DIN EN 150 11885:2008-09 5
Wanadium, W (W) wa/l 24 DIN EM |50 11885:2009-09° 3
Anionen aus dem Eluat
Chlorid (W) mg/l 520 DIM EM S0 10304-1:2008.07 a5
Sulfat (W) mgl 450 DIM EM IS0 10304-1:2008-07 1
Organische Parameter
Geloster organischer Kohlenstoff, DOGC mgfl T DIM EN 1484:2019-04 1
ALBO-tec GmbH Geachaftsflihrung: Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft
Akliensir. 232 Dipl.-Ing. Klaus WeBelburg IBAN: DE74 4306 0129 0407 3845 00 pMdilhelm an der Ruhr

45473 Midheim an der Rubr
fon (+49) 0208/3688 371-0
fam (+48) 0208/388 371-11
e-mail infoffalbo-tec.de

Dr. Peer-Christopher Scheiff

BIC: GENODEM1BOC

Wolkskank Bochum Witten eG

{BLZ 430 801 28)
Kt -Mr: 407 364 500

Registargericht: Amtsgericht Duisburg
Handelsregister HRB 22 025
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ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Seite 3 van 3
Aufirags-Nr.: 230808451
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projakt: Chemische Untarsuchungen

Erlduterungsteil

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes
Priflaboratorium (D-PL-14529-01).

Die Akkreditierung umfasst nicht die mit * gekennzeichneten Prifverfahren.

Mit * gekennzeichnete(s) Prifverfahren: Analytik wurde durch ein fiir diesen Parameter akkreditiertes
Priflabor durchgefiihrt.

Wurde die Probenahme durch Mitarbeiter der ALBO-tec GmbH durchgeflhrt, ist das Probenahmeprotokoll
Anlage und Bestandteil dieses Prifberichts. Wurde eine Untersuchung auf Deponieverordnung durchgefiihrt,
so ist das Probenbegleitprotokoll Bestandteil dieses Prifberichts.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine
\erantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibernommen, wenn die Proben nicht

durch die ALBO-tec GmbH cder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die
Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.

Auszige aus dem Prifbericht dirfen nur mit vorheriger Genehmigung der ALBO-tec GmbH vervielfaltigt
werden,

Mit freundlichen Griifien

W

Dr. Peer-Christopher Scheiff

ALBO-tec GmbH Geschaftsfihrung: Bankverbindung: Sitz der Gasallschaft

MAklensir. 232 Dipl.-Ing, Klaws WeBelburg IBAN: DE7T4 4306 0129 0407 3845 00 Milheim an der Ruhr

45473 Midheim an der Rubr Dr. Peer-Christopher Scheiff BIC: GENODEM1BOC Registargericht: Amisgericht Duisbung
fon (+49) 0208388 571-0 Wolksbank Bochum Witen eG Handelsregister HRB 22 825

faue (+48) 02087388 371-11 {BLZ 430 601 28)

e-mail infoffalbo-tec.de Hto-Mr: 407 364 500
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ALBO-tec —

Technelogiezentrum for
Anciytik und Bodenmechanik GmibH

Ihr Ansprechpartner
Dr. Peer-Christopher Scheil

ALBO-tec GmbH. Aktienstr. 232, 45473 Mulheim an der Ruhr

IFTA GmbH Tel: 02087386 371-21
Herr Peter Jansen Email; peer scheifi@albo-tec de
Wilhelmstrafie 98 A
44649 Herne Seite 1von 5
Projekt-Nr.:  IFT1_2001
21.08.2023
Auftrags-Nr.: 230808452
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projekt: Chemische Untersuchungen
Auftrag: 2307057-EN-EBV - Erstpriifung Rohdaten Eluate; diverse Proben
Probenehmer: Auftraggeber
Probengefal: PE-Eimer

Beauftragte Proben: 4 Sauleneluat Probeneingang: 10.08.2023

Priffungszeitraum: Beginn: 10.08.2023
Ende: 21.08.2023
ALBO-tec GmbH Geschaftsfihrung: Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft

Aklienslr. 232

45473 Midheim an der Rubr
fon (+49) 0208/3688 371-0
fam (+48) 0208/388 371-11
e-mail infoffalbo-tec.de

Dipl.-Ing. Klaus Welbelburg
Dr. Peer-Christopher Scheiff

IBAKN: DET4 4306 0129 D407 3845 00
BIC: GENODEMIBOC

olksbank Bochum Witten eG

(BLZ 430 801 29)

it -Mr: 407 364 500

Miilhelm an der Ruhr
Registargericht: Amtsgericht Duisburg
Handelsregister HRB 22 025
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ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Saile 2 van &

Auftrags-Nr.: 230808452
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projakt: Chemische Untarsuchungen
Probenart: Wasser / Eluat
Tagebuch-Nr_: 230808452 Einheit 001 002 -003
Probenbezeichnung 2307057-EN-EBY - 230T057-EN-EBV - 2307057-EN-EBV -

Fraktion 1 Fraklion 2 Fraktion 3
Material Sauleneluat Sauleneluat Saulenaluat
Probenahmedatum 10.08.2023 10.08.2023 10.08.2023
Physikalisch Chemische Kenngrélen aus dem Eluat
Eluathersiellung durchgefibhrt durchgefiihrt durchgefiihrt
pH-Wert (Wasser/Eluat) 9,57 9.86 10,07
Elekfrische Leitfahigkeit (25" C) pSfem 14,200 8.220 2.980
Schwermetalle aus dem Eluat
Arsan, As (W) pad 4.4 <3 =3
Blel, Pb (W) pad 25 23 18
Cadmium, Cd (W) pal =1 L | <1
Chrom gesamt, Cr (W) pal 230 65 34
Kupfer, Cu (W) pal 1.800 560 3480
Mickel, Ni (W) pad 55 15 6.0
Zink, Zn (W) pad 53 25 22
Malybdan, Ma (W) pg 1.200 320 140
Antimon, Sb (W) pgi o 50 41
Vanadium, ¥ (W) Mol 3,0 25 29
Anionen aus dem Eluat
Chlaorid (W) migl 3.100 110 25
Sulfat (W) migll 2.300 150 110
Organische Parameter
Galtster organischer Kohlenstoff, DOC mgll 180 B8 a5
Tagebuch-Nr.: 230808452 Einheit =004
Probenbezeichnung 2307057 -EN-EBV -

Fraktion 4
Material Sauleneluat
Probenahmedatum 10.08.2023
Physikalisch Chemische Kenngrofen aus dem Eluat
Eluatherstallung durchgefihrt
pH-Wert (Wasser/Eluat) 10,05
Elektrische Leitfahigkelt (25 C) uSicm 1.640
ALBO-tec GmbH Geschaftsflihrung: Bankverbindung: Sitz der Gasallschaft
Akliensir. 232 Dipl.-Ing. Klaus WeBelburg IBAN: DE74 4306 0129 0407 3845 00 pMdilhelm an der Ruhr
45473 Miheim an der Rubr Dr. Peer-Christopher Scheiff BIC: GENODEM1BOC Registargericht: Amisgericht Duisbung
fon (+49) 0208/388 371-0 Waolksbank Bochum Wilten eG Handelsregister HREB 22 825
faee (+48) 0208/388 371-11 {BLZ 430 801 28)

e-mail infoffalbo-tec.de Hto-Mr: 407 364 500
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ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Saite 3von &

Auftrags-Nr.: 230808452
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projakl: Chemische Unlarsuchungen
Probenart: Wasser / Eluat
Tagebuch-Nr.: 230808452 Einheit 004
Probenbezeichnung 230T05T-EN-EBV -

Fraktion 4
Matarial Sauleneluat
Probenahmedatum 10.08.2023
Schwermetalle aus dem Eluat
Arsen, As (W) pal <3
Blei, Pb (W) pal =10
Cadmium, Cd (W) pal <1
Chrom gesamt, Cr (W) pal 21
Kupfer, Cu (W} pai 210
Mickel, Ni (W) pall <5
Zink, Zn (W) pal bal
Malybdan, Ma (W) waf 459
Antimon, Sb (W) pal 3z
Vanadium, ¥ (W) paill by |
Anionen aus dem Eluat
Chilarid (W) mgil 36
Sulfat (W) mgl 630
Organische Parameter
Geldster organischer Kohlenstoff, DOC mg/l 13
ALBO-tec GmbH Geschaftsfihrung: Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft
Aklienslr. 232 Dipl.-Ing. Klaus Welbelburg IBAN: DE7T4 4306 0129 0407 3845 00 Milheim an der Ruhr
45473 Midheim an der Rubr Crr. Peer-Christopher Scheiff BIC: GENODEMIBOC Registargericht: Amisgericht Duisbung
fon (+49) 0208/3688 371-0 olksbank Bochum Witten eG Handelsregister HRB 22 025

fam (+48) 0208/388 371-11
e-mail infoffalbo-tec.de

(BLZ 430 801 29)
it -Mr: 407 364 500
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Auftrags-hr.:
Auftraggeber:
Projakt:

ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Saite 4 van 5

230808452
IFTA GmbH
Chemische Untarsuchungen

Die Untersuchungen wurden entsprechend der folgenden Verfahren durchgefiihrt:

Verfahren Norm BG
Eluatherstellung DIN 19529:2015-12

pH-Wer (Wasser/Eluat) DIN EN 150 10523:201 2-04 01
Elekirische Leitfahigkeit (25" C) DIN EN 27888:1993-11 1 pSicm
Arsen, As (W) DIN EN IS0 11885:2009-09 3 gl
Blei, Pb (W) DIN EN 150 11885:2009-09 10 pail
Cadmium, Cd (W) DIN EN 150 11885:2008-09 1 pufl
Chrom gasamt, Cr (W) DIN EN 150 11885:2008-09 5 pall
Kupfer, Cu (W) DIN EN 150 11885:2008-09 5 ol
Mickel, Ni (W) DIN EN 150 11685:2009-09 5 pgll
Zink, Zn (W) DIN EN 150 11885:2009-09 20 pgl
Malybdan, Mo (W} DIN EN 150 11885:2009-09 5 pgll
Anfimon, Sb (W) DIN EN IS0 11885:2009-09 5 pgll
Wanadium, W (W} DIN EN 150 11885:2008-09* 3 pgll
Chilarid (W) DIN EN 150 10304-1;2009-07 0,5 mgi
Sulfat (W) DIN EN 150 10304-1;2008-07 1 mg/l
Geloster organischer Kohlenstoff, DOC DIN EN 1484:2019-04 1 mgll
ALBO-tec GmbH Geachaftsflihrung: Bankverbindung: Sitz der Gesellschaft
Aklienslr. 232 Dipl.-Ing. Klaus WeBelburg IBAN: DET4 4306 0129 D407 3545 00 Mdihelm an der Ruhr

45473 Miheim an der Rubr Dr. Peer-Christopher Scheiff BIC: GENODEM1BOC Registargericht: Amisgericht Duisbung
fon (+4%9) 0208/368 371-0 Wolksbank Bochum Witlen eG Handelsregister HRB 22 625
fam (+48) 0208/388 371-11 {BLZ 430 801 28)

e-mail infoffalbo-tec.de

Kt -Mr: 407 364 500
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ALBO-tec —

Technologiezentum fOr
Analytik und Bodenmechanik GmbH

Seite & van &
Auftrags-Nr.: 230808452
Auftraggeber: IFTA GmbH
Projakt: Chemische Untarsuchungen

Erlduterungsteil

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes
Priflaboratorium (D-PL-14529-01).

Die Akkreditierung umfasst nicht die mit * gekennzeichneten Prifverfahren.

Mit * gekennzeichnete(s) Prifverfahren: Analytik wurde durch ein fiir diesen Parameter akkreditiertes
Priflabor durchgefiihrt.

Wurde die Probenahme durch Mitarbeiter der ALBO-tec GmbH durchgeflhrt, ist das Probenahmeprotokoll
Anlage und Bestandteil dieses Prifberichts. Wurde eine Untersuchung auf Deponieverordnung durchgefiihrt,
so ist das Probenbegleitprotokoll Bestandteil dieses Prifberichts.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine
\erantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibernommen, wenn die Proben nicht

durch die ALBO-tec GmbH cder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die
Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.

Auszige aus dem Prifbericht dirfen nur mit vorheriger Genehmigung der ALBO-tec GmbH vervielfaltigt
werden,

Mit freundlichen Griifien

W

Dr. Peer-Christopher Scheiff

ALBO-tec GmbH Geschaftsfihrung: Bankverbindung: Sitz der Gasallschaft

MAklensir. 232 Dipl.-Ing, Klaws WeBelburg IBAN: DE7T4 4306 0129 0407 3845 00 Milheim an der Ruhr

45473 Midheim an der Rubr Dr. Peer-Christopher Scheiff BIC: GENODEM1BOC Registargericht: Amisgericht Duisbung
fon (+49) 0208388 571-0 Wolksbank Bochum Witen eG Handelsregister HRB 22 825

faue (+48) 02087388 371-11 {BLZ 430 601 28)

e-mail infoffalbo-tec.de Hto-Mr: 407 364 500
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Checkliste IFTA GmbH
Ei h . Wilhelmstralie 93a
ZUm eignungsnacnweis 44649 Herme
IFT. Teil.: 02325/95688-20
- A . nach Ersatzbaustoffverordnung ", §5 E-Mail: maGiftgmibh.de
Auftrag Nr.: ........... 2307067 ..o Rev00

) ) ) ) ) Stand vom 01.06.2023

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden) Seite 1 von 4

Unternehmen, Standortadresse:
Remex GmbH

Belriebsstitte Oberhausen
Buschhausener Str. 158

46049 Oberhausen

Aufbersitungsanlage, Standortadresse:
Betriebsstatte Oberhausen
Buschhausener Sir. 158

46049 Oberhausen

Ansprechpartner. Stephan Bocker Werkleiter: Lukas Schops

Telefon: 0208-200061 Telefon: 0208-2000623

E-Mail: info-oberhausen@remex.de E-Mail: lukas.schoeps@remex.de

Uberpriifung am: 20.07.2023

Anweasende von Seilen des Betreibers der Aufbereitungsanlage (Name/Funktion)
Herr Backer (Betriebsleitung)

Anwesende von Seiten der Uberwachungsstelle (Name/Funktion)

Sebastian Louis {IFTA GmbH Geschaftsfiihrer)

[ stationare Anlage, Typ: HMVA Aufbereitung [] erstmalige Inbetriebnahme, Datum 07.06.1977

[ mobile Anlage, TYD ...veeeeeeeeee e ceeieee e

Mineralische Ersatzbaustoffe (MEB)

[] Recyclingbaustoffe [] Bodenmaterial [] Baggergut [ Gleisschotter

[ industriellen Nebenprodukte (u. a. HOS, SWS) [Jandere ..o,
Produzierte MEB/Lieferprogramm

[JRCT 0/32 O RCTOM45 [ rRCF 032 1 RCF 0/45 ] RCT 0/32uB

I I I

[ Fillboden ............. [ Fallbeden ......... ] Fallboden .................
B4 andere HMVA-2 0/32 Jandere ........oovvvvevnnennen. (siehe auch separates Blatt)

Bewertungskriterien:
Antwort JA:

Antwort MEIN:

keine Korrekturmalnahmen erforderlich

Korrekturmalinahmen missen mit einer Fristsetzung erfolgen. Die Malnahmen und Frist sind
vom Prifer in Ubereinstimmung mit Hersteller/Kunde festzulegen.

1) Verordnung dber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke
(Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV), Artikel 1 der Mantelverordnung, Stand 16.07.2021

Ch\Users\slouisiiCloudDrivelArbei EBVMEBY_CL_EgMN_Remex Oberhausen HMWA docx
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Checkliste

zum Eignungsnachweis
nach Ersatzbaustoffverordnung ", §5

(nur im Zusammenhang mit Bericht zum Eignungsnachweis verwenden)

IFTA GmbH

Wilhelmstrahe 93a
44649 Herme
Teil.: 02325/95688-20
E-Mail: mail@ifta-gpmbh. de

Rev00
Stand vom 01.06.2023
Seite 2 von 4

Allgemeines

Antwort

Dokumentation/Nachweise

Liegt ein Vertrag zur Fremdiiberwachung
2wischen Hersteller und Uberwachungsstelle
liegt unterschrieben vor?

Ja

Organisation

21

Liegt eine Dokumentation (z. B. im Handbuch)
wvaor, in dem die Verantwortlichkeiten und
Befugnisse des Personals, dass im Rahmen
der WPK Tatigkeiten leitet, ausflhrt und
Oberprift, festgelegt sind?

Ja

2.2

Sind die wechselseitigen Beziehungen des
Personals z. B. in einem Organigramm
festgeleqgt?

Ja

23

Wurde ein WPK Beauftragter emannt?

Ja

MName: Andre Christéphler

Annahmekontrolle

31

Sind die Verantwortlichkeiten zur Annahme
der mineralischen Ersatzbaustoffe MEB gere-
gelt?

Ja

3.2

‘Wird die Annahmekontrolle nach § 3 der EBY
ausreichend dokumentiert (Lieferschein):

- Mame! Anschrift des Beforderers

- Masse und Herkunft des angelieferten Ma-
terials

- Abfallschliissel geman AVY

- Bezeichnung der Baumafinahme oder An-
gabe zur Abfallstelle

- Beschaffenheit des Materials (u. a. Zusam-
mensetzung, Verschmutzung, Konsis-
tenz)?

Ja

3.3

Ist die Méglichkeit einer getrennten Lagerung
von MEB gegeben, wenn Uberschreitungen
der Materialwerte fir RC-Baustoffe der Klasse
3 (RC-3) oder fur Bodenmalerial der Klasse 3
{BM-F3) oder Uberschreitungen der Uberwa-
chungswerte (Tabelle 2.2 Anlage 4) festge-
stallt werden/wurden?

Ja

Eignungsnachweis

41

Verfugt der Betreiber Uber eine aktuelle Liste
der MEB, die unter die EBV fallen und in den
Verkehr gebracht werden sollen?

Ja
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Rev00
Stand vom 01.06.2023
Seite 3 von 4

Eignungsnachweis

Antwort

Dokumentation/Nachweise

4.2

Ist eine Uberwachungsstelle nach
Esatzbaustoffv § 2 Abschnitt 9 fir die
Probenahme beauftragt?

Ja IFTA GmbH

4.3

Wird die Analytik der Parameter nach Anlage
4, Tabellen 2.1 und 2.2 von einer
Untersuchungsstelle nach DIN EN ISOVIEC
17025 durchgefiihrt?

Ja GBA Group Gelsenkirchen

4.4

Liegt eine abschlieBende Bewertung in Bezug
auf die Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen
1, 2 oder 3 vor und ist diese dokumentiert?

Ja

WPK Priifungen

5.1

Probanahme

511

Ist sichergestellt, dass die Probenahme durch
eine Untersuchungsstelle nach §§ 2 und 8
durchgefiihrt wird (Vertrag, Nachweis Sach-
kunde)?

Ja

Wird festgelegt, dass die Qualifikationsnach-
weise des Probenehmers mindestens 5 Jahre
aufbewahrt werden?

Ja

5.2

Priifungen und Prifergebnisse

5.2.1

Existiert ein Prifplan fir die jeweiligen MEB
nach Anlage 4, Tabelle 17

Ja

522

Entspricht die Prifanzahl dem Prifplan unter
Einbeziehung der Produktionsmenge und der
Produktionswochen nach Anlage 4 Tabelle 17

Ja

5.23

Sind die Verantwortlichkeiten bei Abwsichun-
gen und fir deren Behebung festgelegt?

Ja

524

Ist geregelt, dass alle WPK-Aufzeichnungen
mindestens 5 Jahre archiviert werden?

Ja

Fremdiiberwachung

6.1

Liegen Regelungen zur Probenahme vor, u.a.
zur Zustandigkeit der Probenahme (u. a.
Uberwachungsstelle, PN im Beisein des
Betreibers)?

Ja

6.2

Entspricht die Prifanzahl dem Prifplan unter
Einbeziehung der Produktionsmenge und der
Produktionswochen nach Anlage 4 Tabelle 17

Ja
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Vi. Fremdiiberwachung Antwort Dokumentation/Nachweise
Woerden alle relevanten Parameter fir die
6.3 jemlligelPruduklgruppe {u.a. BM, BG, RC) Ja
’ von der Uberwachungsstelle nach Anhang 1
bzw. Anhang 4 geprift und dokumentiert?
Vil Technische Anforderung
Werden die Produktionsablaufe durch festge-
71 legte Verfahren z. B. in einem Flielkdiagramm Ja
dokumentiert?
72 Sind fur die Wartung und Kalibrierung der An- Ja
’ lage die Verantwortlichkeiten festgelegt?
73 Wird die Anlage in regelmaltigen Abstdnden Ja
: qewartet?
Erfolgt die Kalibrierung der Anlagenteile u. a. Kalibrierprotokolle
74 Wiegeeinrichtungen in regelmafig fesigeleg- Ja
’ ten Abstdndan und werden die Kalibrierungan
dokumentiart?
Lagerung der Baustoffe mit
vill
Begehung der Anlage
8.1 Sind die Lagerplatze der Ausgangsstoffe und Ja
: der MEB {Boxen, Halden) gekennzeichnet?
8.2 Sind die MEB auf den Lagerflachen frei von Ja
’ Verunreinigungen/Fremdstoffen?
Bei der Uberpriifung der technischen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen wurden
[ keine Abweichungen O Abweichungen, Anzahl ..........
festgestelit,
Die festgestelliten Abweichungen sind bis zum ............ zu korrigieren.

26.07.2023

Datum:

$

Unterschrift d

remdiberwachers



